TT 402 - TRANSPORTES B
PAVIMENTAGAO

PAVIMENTOS
RIGIDOS

UFPR

CONSTRUGAO DE

Eng. Méario Henrique Furtado Andrade

MATERIAIS

Concreto

= fomk: 3,8 MPa a 5,0 MPa

s Dnax: até 38 mm

=« Consumo minimo de cimento: 320 kg/m3

= Abatimento: fung&o do tipo de equipamento
Aditivos: plastificantes, incorporador de ar,
acelerador de resisténcia

Aco

= BT:lisas / CA-25

=« BL: corrugadas / CA-50 ou CA-60
=« Armadura: telas soldadas

MATERIAIS

Selantes

=« Recomendam-se selantes industrializados de alta
qualidade e pré-moldados

Peliculaisolante e impermeabilizante

= Lencol plastico (espessurade 0,2 a 0,3 mm)
= Papel betumado (200 g/m?)

= Pintura betuminosa

Material de Cura

= Curainicial: produto quimico gerador de pelicula
plastica (taxa minima de 300 ml/mz2)

= Cura complementar: tecidos e mantas mantidos
permanentemente umedecidos

OPERACOES

Preparo do subleito e da sub-base
Producéo do concreto

Transporte

Langamento e distribuicao
Adensamento

Nivelamento

Acabamento

Texturizagdo

Cura

Corte e selagem de juntas

PREPARO DA FUNDACAO

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUBLEITO

+Solos inadequados: remogéao e substituicdo (50 cm)

+Cuidados com finos plasticos (expansdo e bombeamento)

+G.C. =100% P.N.
+Controle geométrico adequado (+ 2 cm)

PREPARO DA FUNDACAO

CONSTRUCAO DE SUB-BASE
+Materiais:
» granulares (macadame seco, bica corrida, brita
graduada)
e« tratados com cimento (solo cimento, BGTC, CCR)

sLargura adicional (25 a 50 cm)

+Controle geométrico adequado (+ 1 cm)




PREPARO DA FUNDACAO

CONSTRUGAO DA SUB-BASE

PREPARO DA FUNDACAO

CONSTRUGAO DA SUB-BASE

PREPARO DA FUNDAGCAO

CONSTRUGAO DA SUB-BASE

BARRAS DE TRANSFERENCIA

BARRAS DE TRANSFERENCIA

USINA

il

Transportavel, dosadora e misturadora Schwing M2




USINA

Transportavel, dosadora e misturadora

CONSTRUCAO COM
EQUIPAMENTO DE
PEQUENO E MEDIO PORTE

EQUIPAMENTO MINIMO

= Régua vibratéria (1)

= Vibradores de imerséo (2)

= Conjunto de férmas

= Gabarito para nivelamento de fundo de caixa
= Serras de disco (2)

Desempenadeira metalica com 1,5 m de
comprimento minimo (1)

= Desempenadeiras de bordas (2)

Régua de 3m (1)

= Vassouras de piagava (2)

Pontes de servico

= Ferramentas diversas

EQUIPAMENTO REDUZIDO

PRODUCAO

¢ 300 a 500 m2/dia
465 a 110 m3/ dia
+ 9 horas por dia
+ 20 funcionérios

ASSENTAMENTO DE FORMAS




LANCAMENTO E DISTRIBUICAO DO CONCRETO

+Concreto pré-misturado
s+Lancamento lateral a faixa a executar
+Transporte em caminhdes betoneiras

+Periodo méaximo entre a mistura e o
langamento: 60 minutos

+N&o é permitida a redosagem

LANCAMENTO E DISTRIBUIGAO DO CONCRETO

LANCAMENTO E DISTRIBUICAO DO CONCRETO

LANCAMENTO E DISTRIBUICAO DO CONCRETO

ADENSAMENTO

= O numero de passagens darégua é de 2 a 3 vezes
= Inicialmente, empregar vibradores de imerséo
= Trabalhar as bordas com vibradores de imerséo

= Usar concreto e ndo argamassa em depressoes e
saliéncias

= Acabamento com desempenadeira metdlica de cabo
longo

ADENSAMENTO




ADENSAMENTO

REGUA VIBRATORIA

ACABAMENTO

ACABAMENTO

TEXTURIZAGAO

TEXTURIZAGAO MANUAL COM VASSOURA




CURA MANUAL

= 12fase (primeiras 24 - 72 h): cura quimica
= 22fase: cura Umida (ap6s 24 - 72 h))

= Aplicacdo de cura quimica nas laterais
anteriormente encobertas pelas férmas

CURA QUIMICA

CURA

CURA QUIMICA

Detalhe do produto aplicado ap6s 2 minutos

CURA UMIDA




CORTE E SELAGEM DE JUNTAS

= Cortadas no concreto endurecido
com serra de disco diamantado

= A selagem é procedida apés terminada
acuraecom ajuntalimpae seca

CORTE DE JUNTAS

SERRAGEM DAS JUNTAS TRANSVERSAIS

o T

E executada apds o inicio de pega Normalmente inicia-se o corte
do concreto. entre 6h e 12h apés a
E item de qualidade. concretagem.

JUNTAS TRANSVERSAIS

#i

JUNTAS LONGITUDINAIS SERRADAS

F W

SELAGEM MANUAL




APLICADORA DE SELANTE

Selagem de juntas
(selante pré-moldado)

CONSTRUCAO COM
EQUIPAMENTO DE
FORMAS DESLIZANTES

FORMAS DESLIZANTES

Gomaco GP 4000

FORMAS DESLIZANTES

CMI Suburban Paver (4 esteiras)

FORMAS DESLIZANTES

o Eh_
Wirtgen SP 1600

FORMAS DESLIZANTES

Wirtgen SP 500




PRINCIPIOS BASICOS

+ Distribui¢cdo do concreto é realizada por um sistema
de rosca sem fim

+ Adensamento é realizado por vibradores de imerséo
dispostos apés arosca sem fim e a poténcia de
vibragédo é ajustada em funcéo da trabalhabilidade do
concreto

VANTAGENS

+ Utilizacdo de concretos de baixo abatimento
+ Alta producéo na pavimentagao
+ Capaz de produzir uma superficie muito suave ao

rolamento

COLOCACAO DE BARRAS
DE TRANSFERENCIA

COLOCAGAO DE BARRAS
DE LIGAGAO

REFERENCIAS DE NiVEL

REFERENCIAS DE NIVEL




ALIMENTADORA

Gomaco 9500

PAVIMENTADORA COM FORMAS DESLIZANTES

PAVIMENTADORA COM FORMAS DESLIZANTES

PAVIMENTADORA COM FORMAS DESLIZANTES

LANCAMENTO, DISTRIBUIGAO, ADENSAMENTO,
NIVELAMENTO E ACABAMENTO

PAVIMENTADORA COM FORMAS DESLIZANTES




PAVIMENTADORA COM FORMAS DESLIZANTES

TEXTURIZADORA

APLICADORA DE CURA QUIMICA

TEXTURIZADORA E APLICADORA DE CURA

CMI TC2604




