TT402 TRANSPORTES B - PAVIMENTACAO

10. DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTO RIGIDO

10.1 METODO DA PCA/84 (Portland Cement Association)

10.1.1 APLICACAO

(A) PLACAS DE CONCRETO SIMPLES
¢ ndo ha barras de transferéncia
¢ transferéncia de carga pela entrosagem de agregados

e placas curtas (5a 6 m)

(B) PLACAS DE CONCRETO SIMPLES COM BARRAS DE TRANSFERENCIA
e barras curtas de aco liso
e posicionadas na meia-secéo de cada junta transversal de retracdo

e placas mais longas (5 a 9m)

(C) PLACAS DE CONCRETO COM ARMADURA DISTRIBUIDA DESCONTINUA
¢ armadura até a junta transversal que possue barras de transferéncia
e armadura para inibir fissuras proximas a junta e sem funcéo estrutural

e placas de grande comprimento (12 a 15m)

(D) PLACAS DE CONCRETO COM ARMADURA DISTRIBUIDA CONTINUA
e nao ha juntas transversais de retracado
e armadura pesada para inibir fissuras de retracdo

e placas de comprimento igual a producéo diaria na construgédo

10.1.2 FUNDAMENTOS

e Estudos classicos de comportamento de placas e andlises computacionais com
elementos finitos

e Ensaios de laboratério e modelos de comportamento de juntas, sub-bases e
acostamento

¢ Pistas experimentais (AASHO) e estudos especificos (HRB e ASCE)

¢ Observacdes do comportamento em servigo
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10.1.3 MODELOS DE RUINA

(A) FADIGA
o Tensdes de Tracao por Flexao

e Lei de Miner - Dano Acumulado por Fadiga < 100 %

(B) EROSAO
e Perda de material da camada de suporte da placa (dgua + carregamento)

e Dano Acumulado por Erosédo < 100%

(a) Deformacdes verticais criticas
- cantos e bordas longitudinais
- fator ou poder de erosao (P)

P = f (pressao, deformacao e raio de rigidez)

(b) Formacao de degraus (faulting)
- juntas transversais
- perda de serventia (A PSI)

A PSI =f (intensidade dos degraus, carga e espessura)

10.1.4 VARIAVEIS DE PROJETO

CARATERISTICAS DO CONCRETO

¢ Resisténcia a tracdo na flexdo ap6s 28 dias (femik)

TIPO DE ACOSTAMENTO

e De concreto (economia de até 15% na espessura da placa) ou ndo

FATOR DE SEGURANCA PARA AS CARGAS (Fsc)
¢ 1,0 ruas ou vias com poucos caminhdes
e 1,1 para estradas ou vias com frequéncia moderada de caminhdes

e 1,2 ou 1,3 para grande freqiiéncia de caminh8es ou para desempenho acima do normal

TIPO DE JUNTA TRANSVERSAL

e com barras de transferéncia (ecomia de até 20% na espessura da placa) ou sem
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FUNDACAO DO PAVIMENTO
o coeficiente de recalque do subleito (ky) = F (CBR)
o coeficiente de recalque do sistema subleito-sub-base (k)
k = f (k,, tipo e espessura da sub-base)
e tipos de sub-base: granular, solo cimento, solo melhorado com cimento e concreto

rolado (tratamento especial)

Valor de Suporte do Subleito Coeficien'fe de Recalque no Topo
do Sistema - k (MPa/m)

CBR k k Espessura de camada granular (cm)
(%) | (kgflcm®cm) | MPa/m 10 15 20 30
4 3,3 30 34 38 44 54
5 3,9 34 38 42 49 59
6 4.4 38 42 46 53 65
7 4,7 41 45 50 56 69
8 5,0 44 48 53 60 72

CARGAS DE TRAFEGO

e cargas por eixo simples, duplo ou triplo

e periodo de projeto (20 a 40 anos)

o distribuicdo de trafego: 94% - interior da placa

6% - borda da placa

ESPESSURA DA PLACA DE CONCRETO

¢ tentativas (15 a 30 cm)

10.1.5 ANALISE DE FADIGA

TENSAO EQUIVALENTE (Quadros 5a, 5b, 5c)
o f=(tipo de acostamento, n° de eixos, H e k)

e campo 8,11e14

FATOR DE FADIGA - FF
o FF =tensdo equivalente / fepw «

e campos 9,12e 15
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NUMERO ADMISSIVEL DE REPETICOES (Figura 5)
o f=(FF, n°de eixos, carga por eixo X Fg)
e carga por eixo triplo = transformar em eixo simples (+3)

e coluna4

CONSUMO DE FADIGA - CF; (%)
e Cfi (%) = Numero de Repeti¢bes Previstas / Admissiveis

e colunab

CONSUMO TOTAL DE FADIGA - CTF (%)
e CTF (%)=XCf <100%

10.1.6 ANALISE DE EROSAO

FATOR DE EROSAO - FE (Quadros 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b)
o FE =f (barras de transferéncia, tipo de acostamento, n°® de eixos, H, k)

e campos 10, 13 e 16

NUMERO ADMISSIVEL DE REPETICOES (Figuras 6a e 6b)
o f=(FE, carga por eixo X F, tipo de acostamento)

e coluna 6

DANO POR EROSAO - DE; (%)
e DE; (%) = Numero de Repeticdes Previstas / Admissiveis

e coluna?7

DANO TOTAL POR EROSAO - DTE (%)
e DTE (%) =3 DE; <100%
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